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Bei der gebundenen Bauweise handelt es sich um eine
Sonderbauweise, die Vor- aber auch Nachteile gegentber
der ungebundenen Bauweise aufweist. Aufgrund ihrer
Vorteile wird die gebundene Bauweise haufig zur Herstel-
lung von Pflasterdecken eingesetzt, an die besondere An-
forderungen z.B. aufgrund einer hohen Verkehrsbelas-
tung gestellt werden. Ebenso kommt die gebundene Bau-
weise nicht selten bei Flachen zum Einsatz, bei denen der
Austrag des Fugenmaterials und die Bildung von Griinbe-
ldgen in den Fugen reduziert bzw. verhindert werden soll.
Aufgrund dieser Vorteile hat der Anteil der in gebundener
Bauweise ausgefuhrten Pflasterdecken und in der Folge
auch der Anteil an Reklamationen in der jiingeren Vergan-
genheit deutlich zugenommen.

Ein erheblicher Anteil der vorgefundenen Schaden an gebun-
denen Pflasterdecken ist darauf zurlickzuftihren, dass weder die
Planer noch die Ausfuhrenden die notwendige Qualifikation
und Erfahrung mit dieser Bauweise besitzen. Bei der gebun-
denen Bauweise handelt es sich um eine Sonderbauweise, fur
die es Uber viele Jahre kein sachgerechtes Regelwerk gab. Da
sowohl Beton- als auch Natursteinplatten zur Herstellung nicht
befahrener Pflasterdecken z.B. im Bereich von Terrassen aber
auch schon in der Vergangenheit »im Mortelbett« (also gebun-
den) verlegt wurden, veroffentlichten einige Verbénde Tech-
nische Regelwerke, in denen diese Bauweise auch damals schon
»beschrieben« wurde und Anforderungen an die zu verwenden-
den Baustoffe festgelegt wurden. Exemplarisch sind hier z.B.
das DNV-Merkblatt 1.6 »Mortel fir AuBenarbeiten« [8] oder
der Betonwerksteinkalender [7] zu nennen, in denen die nach-
folgend zusammengestellten Anforderungen an Fugen- bzw.
Bettungsmortel definiert wurden:

Zur Verlegung der Bodenbeldge waren gemaB diesen Merk-
blattern Bettungsmortel der Mortelgruppe MG Il (Sollfestigkeit
im Labor >10 N/mm?) zu verwenden. Anforderungen an die
Bauwerksfestigkeit dieser Bettungsmortel wurden nicht gestellt,
auch fanden sich in diesen Merkbladttern weder Anforderungen
an den Witterungswiderstand, die Haftzugfestigkeit oder die
Wasserdurchlassigkeit der Bettungsmortel. Vorgaben an die
Qualitat der Fugenmortel waren diesen Merkblattern Gberhaupt
nicht zu entnehmen.

[10

Wit

Erst mit der Einfihrung der neuen ATV DIN 18318 wird die
gebundene Bauweise erstmals in den ATV »geregelt«. Etwas
fraher (im Jahr 2018) erschien das seitens der Forschungsgesell-
schaft fur StraBen- und Verkehrswesen veroffentlichte Regel-
werk M FPgeb [14] und das damit in Verbindung stehende Re-
gelwerk zur Durchfihrung der Untersuchungen ALP Pgeb [15].
Aus diesen Technischen Regelwerken geht hervor, dass zur Her-
stellung von Flachenbefestigungen in der gebundenen Bauwei-
se u.a. folgende allgemeine Konstruktionshinweise zu beachten
sind:
= Wahrend die vollgebundene Bauweise geeignet zur Herstel-

lung hoher belasteter, befahrener Pflasterdecken ist, findet

die Mischbauweise mit einer ungebundenen Bettung nur in

Flachen ohne Fahrverkehr (Nutzungskategorie N1) und die

Mischbauweise mit einer gebundenen Bettung nur in Flachen

mit leichtem Fahrverkehr (Nutzungskategorie N2) Anwen-

dung. Dies erklart sich dadurch, dass das Schadensrisiko bei
der Mischbauweise (Bauweise ohne gebundene Tragschicht)
in erheblichem Umfang mit der Beanspruchungsintensitat
ansteigt. DarUber hinaus mussen die Fugen bei der Misch-
bauweise mit einer ungebundenen Bettung aus Grinden der
geringeren Rissgefahr unter Verwendung kunstharzgebun-
dener Fugenmaterialien gefullt werden.

= Wasser, das in die Konstruktion eindringt, muss auch bei der
gebundenen Bauweise moglichst schnell in den Unterbau ab-
geleitet werden. Aus diesem Grund mussen sowohl die ge-
bundene Bettung als auch die gebundene Tragschicht eine
ausreichende Wasserdurchlassigkeit aufweisen. Besitzt die

Unterlage oder die Tragschicht keine ausreichende Wasser-

durchlassigkeit, so dringt das Wasser Uber die Fugen in die

gebundene Konstruktion ein, sammelt sich oberhalb der

nicht ausreichend wasserdurchlassigen Schicht an und fuhrt

hier zur Ausbildung von Schaden.
Neben diesen allgemeinen Anforderungen wurden in den neuen
Regelwerken sowohl Anforderungen an die Eigenschaften der zu
verwendenden Baustoffe als auch an die fertigen Pflasterdecken
gestellt. Eine ganz wesentliche Voraussetzung fur die Herstellung
dauerhafter Pflasterdecken in gebundener Bauweise stellt dabei
ein guter Verbund zwischen den Konstruktionsbaustoffen (Trag-
schicht, Bettung, Pflastersteine und Fugenmortel) dar.
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1 Anforderungen an die Fugen-
und Bettungsmortel

1.1 Fugenmértel

GemaB der einschlagigen Technischen
Regelwerke mussen Fugenmortel, die zur
Herstellung gebundener Pflasterdecken
verwendet werden, die folgenden Anfor-
derungen erfullen:

1. Eines der wesentlichen Ziele bei der Her-
stellung gebundener Pflasterdecken be-
steht darin, das Eindringen von Nieder-
schlagswasser in die Konstruktion mog-
lichst zu verhindern. Aus diesem Grund
sind hochwertige Fugenmértel mit einer
maoglichst geringen Wasserdurchlassig-
keit und einem guten Verbund zu den
Pflastersteinen zu verwenden.

Anmerkung:
Eine Ausnahme stellen hier nur die wasser-
durchlassigen Harzfugen dar, die das Wasser
bewusst in die Konstruktion eindringen lassen.
Anmerkung:
Aus Sicht des Autors sind Bauweisen, bei de-
nen das Wasser geplant in die Konstruktion
geleitet wird (harzgebundene, wasserdurchlés-
sige Fugenmartel) als eher schadenstréchtig zu
bewerten. Derartige Konstruktionen sind mit
besonders groBer Sorgfalt herzustellen. Eine
zwingende Voraussetzung ist dabei, dass sich
der Planer ausreichend Gedanken um die Kon-
sequenzen des Wassereintrags fiir die Dauer-
haftigkeit der Pflasterdecke gemacht hat.

2. Da gebundene Pflasterdecken im Nor-
malfall mit Wasser und Frost in Kontakt
stehen, mussen Fugenmortel einen
ausreichenden Frost-Widerstand auf-
weisen. Kommen zusatzlich Taumittel
zum Einsatz, dann muss der Fugenmor-
tel dartiber hinaus einen ausreichenden
Frost-/Tausalz-Widerstand besitzen.

3. Neben einem hohen Frost- und ggf.
Frost-Tausalz-Widerstand mussen Fu-
genmortel eine ausreichende, aber
auch nicht zu hohe Druckfestigkeit und
einen geringen w/z-Wert aufweisen.
Dartber hinaus wirkt sich die Verwen-
dung verformbarer Systeme (Fugen-
mortel mit einem geringen E-Modul)
glnstig auf die Vermeidung von Sché-
den aus.

4. Zur Sicherstellung einer gleichma-
Bigeren Qualitat sollten Fugenmortel
unter Verwendung von Werktrocken-
morteln hergestellt werden. Die Nach-
weise flr die erforderlichen Pro-
duktqualitaten sind vor der Ausfuh-
rung der Arbeiten durch den Material-
lieferanten vorzulegen.
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1.2 Bettungsmortel

GemaB der einschlagigen Technischen

Regelwerke mussen Bettungsmortel, die

zur Herstellung gebundener Pflasterde-

cken verwendet werden, die nachfolgend
aufgefuhrten Anforderungen erfullen:

1. Eines der wesentlichen Ziele bei der Her-
stellung von gebundenen Pflasterde-
cken besteht darin, das in die Konstruk-
tion eingedrungene Niederschlagswas-
ser moglichst schnell wieder aus der
Konstruktion herauszuleiten. Aus die-
sem Grund sind hochwertige Bettungs-
mortel mit einer moéglichst hohen Was-
serdurchlassigkeit zu verwenden.

2. Bettungsmortel sollten einen guten
Verbund zu den Pflasterbeldgen auf-
weisen, um so sicherzustellen, dass
diese moglichst lagestabil und dauer-
haft in die Pflasterdecke eingebunden
werden. Aus diesem Grund sind Kon-
taktschldmmen zur Herstellung gebun-
dener Pflasterdecken zu verwenden.

3. Da das Eindringen von Wasser tber die
Fugen auch bei der gebundenen Bau-
weise nicht vollstandig zu vermeiden
ist, muss der Bettungsmortel einen
ausreichenden Frostwiderstand auf-
weisen.

4. Neben einem hohen Frostwiderstand
muissen Bettungsmortel eine ausrei-
chend hohe Druckfestigkeit und einen
geringen w/z-Wert aufweisen. Nur so
kann sichergestellt werden, dass die
Bettungsmortel den einwirkenden Be-
anspruchungen dauerhaft widerstehen.

5. Zur Sicherstellung einer gleichma-
Bigeren Qualitat sollten Bettungsmor-
tel unter Verwendung von Werktro-
ckenmorteln hergestellt werden. Die
Nachweise fur die erforderlichen Pro-
duktqualitdten sind vor der Ausfih-
rung der Arbeiten durch den Material-
lieferanten vorzulegen.

1.2.1 Ausschreibung von Morteln der
Mértelgruppe MG Il

Vor dem Hintergrund der erforderlichen
Morteleigenschaften und unter Berick-
sichtigung der Tatsache, dass die verwen-
deten Mortel mindestens einer Frost- und
ggf. sogar einer Frost-Tausalz-Beanspru-
chung ausgesetzt werden, ist festzustel-
len, dass »normale« Mortel der Mértel-
gruppe MG Il aus heutiger Sicht nicht
geeignet zur Verwendung als Bettungs-
oder Fugenmoértel in gebundenen Pflas-
terdecken sind.

Vor diesem Hintergrund sind die alten
Regelwerke (Betonwerksteinkalender
[7] oder DNV-Merkblatt [8]) als sehr kri-
tisch zu betrachten. Planer, die keine spe-
ziellen Erfahrungen mit der gebundenen
Bauweise besitzen und falschlicherweise
auf Basis dieser alten Merkblatter Mortel
der Mortelgruppe MG Il zur Herstellung
von gebundenen Pflasterdecken aus-
schreiben, mussen nicht selten die Ver-
antwortung fur Schaden an gebundenen
Pflasterdecken Ubernehmen.

1.2.2 Verwendung werksgemischter
Bettungsmortel

Zur Herstellung zementgebundener Bet-
tungsmortel wurden in der Vergangenheit
immer wieder im Transportbetonwerk ge-
mischte und im Transportbetonfahrzeug
beforderte Mortel der Mortelgruppe MG
Il verwendet. Diese in trockener Konsis-
tenz hergestellten Mortel weisen im Regel-
fall nicht nur geringe Mortelfestigkeiten,
geringe Haftzugfestigkeiten und einen
nicht ausreichenden Witterungswider-
stand auf, haufig sind die wirksamen Zem-
entgehalte dieser Mortel durch die Bildung
sog. »Zementlinsen« (s. Abb. 1 und Abb.
2) deutlich reduziert. So entstehen beim
Transport in trockener (erdfeuchter) Konsi-
stenz hergestellter Transportmortel nicht
selten erhebliche Mengen an sog. »Ze-
mentlinsen«. Diese kénnen in ihrem Zen-

Abb. 1 a+b: Zementlinsen mit enthaltenen Gesteinskdrnern
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Abb. 2 a+b: Zementlinsen

trum Gesteinskdrner enthalten (s. Abb. 1)
oder aus nahezu reinem Zementstein (s.
Abb. 2 b) bestehen.

In jedem Fall wird der fur die Festig-
keitsentwicklung des Bettungsmortels re-
levante, wirksame Zementgehalt durch
die Bildung der Zementlinsen zum Teil
deutlich reduziert. Derartige Zementlin-
sen entstehen Ublicherweise beim An-
mischen oder beim Transport trockener,
zementarer Mortelmischungen. Alterna-
tiv kdnnen Zementlinsen auch entstehen,
wenn erdfeuchte Mortelmischungen auf
der Baustelle aus dem Fahrzeug »ausge-
dreht« werden. Hierbei kann sich der
nicht ausreichend mit Wasser aufge-
schlossene Zement z.B. an die leicht
feuchte Gesteinskornung oder an feuchte
Zementagglomerate anlagern und sog.
»Zementlinsen« bilden.

In der Konsequenz wird der Bindemit-
telmatrix durch die Bildung der »Zement-
linsen« reaktiver Zement entzogen, der in
der Folge als eine Art zementare Gesteins-
kérnung (8hnlich einem rezyklierten Ge-
steinskorn) im Mortel enthalten ist und
nicht zur Festigkeitsentwicklung des Bet-
tungsmortels beitragt.

1.2.3 Zusammenspiel zwischen den
Bewegungsfugenabstanden und dem
Verbundverhalten zwischen Bettungs-
mortel und Pflasterbeldgen

Das Risiko zur Bildung von Rissen in ge-
bundenen Konstruktionen steigt mit zu-
nehmenden Abstdnden zwischen den
Bewegungsfugen und mit abnehmender
Verbundfestigkeit zwischen dem Bet-
tungsmortel und den Pflasterbeldgen. Er-
warmt sich eine gebundene Pflaster-
decke, so dehnt sie sich aus, wobei sie
sich bei nicht ausreichender Verbundfes-
tigkeit zwischen den Pflasterbeldgen und
dem Bettungsmortel aufwolbt und hohe
Biegespannungen an der Oberseite der
Pflasterdecke entstehen.

Allein die thermischen Verformungen
aufgrund der Erwdrmung gebundener

[12

Pflasterdecken kénnen ohne Weiteres zu
Ldngenanderungen von 0,5 mm/m bis
1,0 mm/m fuhren. Zur Reduzierung der
Gefahr von Spannungsrissen sollen die
Abstande zwischen den Bewegungsfu-
gen in gebundenen Pflasterdecken je
nach Regelwerk bei maximal 4 bis 7 m
liegen. DarUber hinaus sind Bewegungs-
fugen an aufgehenden Bauteilen auszu-
fuhren.

Anmerkung:

Alternativ konnen gebundene Pflasterdecken
ohne Bewegungsfugen hergestellt werden
(sog. Schweizer Bauweise). Es ist aber davon
auszugehen, dass Risse entstehen, die an-
schlieBend geschlossen werden miissen.

Wird eine aufgewolbte Pflasterdecke
befahren, so entstehen aufgrund der ein-
geleiteten Vertikallasten darUber hinaus
hohe Biegespannungen an der Unterseite
der Pflasterdecke.

Wie diese Ausflihrungen zeigen, resul-
tieren hohe thermische und hygrische
Spannungen in den Pflasterdecken. Diese
Spannungen koénnen nicht schadensfrei
abgebaut werden, wenn Bewegungsfu-
gen in der Konstruktion fehlen und/oder
kein ausreichender Verbund zwischen
den Baustoffen vorliegt. Weisen Pflaster-
belage einen guten Verbund zum Bet-
tungsmortel auf, dann kann das Aufwol-
ben der Pflasterdecke verhindert werden.
In diesem Fall werden die resultierenden

Spannungen von der Konstruktion aufge-
nommen und schadensfrei abgebaut.

Die Bildung von Rissen in gebundenen
Konstruktionen kann durch die Ausfih-
rung geringer Bewegungsfugenabsténde
und durch die Sicherstellung eines guten
Verbundes zwischen dem Bettungsmortel
und den Pflastersteinen zwar nicht voll-
standig vermieden werden, doch sinkt die
Gefahr fur die Entstehung ungeplanter
Risse deutlich.

2 Schadensbilder an
gebundenen Pflasterdecken

2.1 Risse in gebundenen
Pflasterdecken

Das wichtigste Schadensbild der gebun-
denen Bauweise stellt die Bildung von Ris-
sen dar. Diese Risse entstehen haufig im
Fugenmortel (in der Kontaktzone Stein/
Mortel) und setzen sich Uber die Pflaster-
beldage (Abb. 3) fort.

Anmerkung:

In der (iberarbeiteten ATV DIN 18318 [5] ist der
Hinweis enthalten, dass vereinzelte Risse, z.B.
durch Schwinden und Kriechen zulassig sind,
sofern die Risshreite einen Wert von 0,8 mm
nicht iberschreitet.

2.1.1 Thermische Beanspruchungen

Thermische Beanspruchungen konnen,
wie bereits mehrfach erwahnt, zur Ausbil-
dung von Rissen in gebundenen Pflaster-
decken fuhren. Diese Risse verlaufen nor-
malerweise quer zur Fahrtrichtung (s. Abb.
4) und stehen nicht selten mit der Bildung
von Ausbrichen an den Pflasterbeldagen
oder den Fugenmorteln in Verbindung.

2.1.2 Bewegungsfugen

Auch das Thema »fehlende Bewegungsfu-
gen« spielt bei der Rissanfalligkeit von in
gebundener Bauweise erstellten Pflas-
terdecken eine besondere Rolle (s. auch

Abb. 3: Gerissene
Betonplatten in einer
gebundenen Pflaster-
decke
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Abschnitt 1.2.1). Bei der hier dargestellten
Flache (Abb. 5) handelt es sich um eine
nicht befahrene Pflasterdecke aus Beton-
platten, die in Mischbauweise mit einer
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Abb. 6 a+b: Zerstérung des Fugenmortels
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Abb. 4 a+b: Rissbildung in einer vollgebundenen
Pflasterdecke

ungebundenen Bettung (Bettungssplitt
2/5 mm) erstellt wurde. Trotz einer Lange
von Uber 40 m wurden bei dieser Pflaster-
decke Bewegungsfugen weder geplant

Abb. 5 a+b: In Mischbauweise mit ungebundener
Bettung erstellte Pflasterdecke

noch  ausgefuhrt.
Selbst im Bereich
der Einbauteile wur-
de der Plattenbelag
mit dem Fugenmor-
tel direkt an die auf-
gehenden Bauteile
angearbeitet (s.
Abb. 5 b), ohne hier
verformbare Fugen-
fllstoffe zu verwen-
den. Die Bildung
von Rissen und Ma-
terialzerstérungen
war die logische Fol-
ge der thermischen
Spannungen, die bei
dieser Pflasterdecke zu erwarten waren
und auch auftraten. In der Folge verlor der
Fugenmortel, wie in Abb. 6 dargestellt, sei-
ne Festigkeit und witterte teilweise aus der
Fuge heraus.

2.1.3 Fehlende
Einfassungen

Neben den oben be-
schriebenen  Grin-
den fir die Entste-
hung von Rissen in
gebundenen Pflas-
terdecken, sind die
Rissbildungen nicht
selten auf fehlende
oder minderwertige
»Einfassungen oder
Ruckenstitzen« zu-
rlckzufthren. Diese Schaden treten z.B.
an Ubergangen zwischen in gebundener
und ungebundener Bauweise erstellten
Pflasterdecken auf, wenn die letzte Reihe
der gebundenen Pflasterdecke nicht
durch eine lagestabile Randeinfassung
begrenzt wird.

Bei dem nachfolgenden Beispiel wurde
eine StraBe in vollgebundener Bauweise
(roter Pfeil, Abb. 7) errichtet. Der mit dem
grinen Pfeil in Abb. 7 markierte FuBgan-
gerlberweg wurde in ungebundener
Bauweise ausgefuhrt. Eine Sicherung der
im Randbereich der gebunden einge-
brachten Pflasterbeldge in Form einer Ein-
fassung aus Beton bzw. einer Rickenstiit-
ze wurde nicht ausgefuhrt.

Aufgrund der Befahrung dieser Pflas-
terdecke mit PKW und LKW wurden die
im Randbereich der in gebundener Bau-
weise eingebrachten Pflastersteine zum
Teil erheblichen Schubkréften ausgesetzt.
Diese Schubkrafte konnten aufgrund der
fehlenden Einfassung nicht schadensfrei
in den Unterbau eingeleitet werden. In der
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Abb. 7: Ungebundener FuBgangeriiberweg iiber eine in vollgebundener Bau-
weise ausgefiihrte StraBe

Folge brachen diese Pflastersteine aus der gebundenen Pflaster-
decke heraus und es entstanden zum Teil massive Risse in und
Ausbrtche an den Fugenmaterialien (s. Abb. 8 a).

Parallel dazu fuhrte die Verschiebung der gelockerten Pflas-
tersteine der gebundenen Pflasterdecke auch zu Kantenschaden
an den benachbarten, in ungebundener Ausfihrung einge-
brachten Betonplatten (s. Abb. 8 b). Ein vergleichbarer Schaden
zeigte sich auch an der Pflasterdecke eines in vollgebundener
Segmentbogenbauweise ausgefihrten Kleinpflasters, bei dem

|14

Abb. 8 a+b: Ausbriiche an den Randsteinen der gebundenen Pflasterdecke

elastische Dehnfugen zur Unterteilung der Pflasterdecke einge-
bracht wurden (s. Abb. 9). Da die verwendeten Dehnfugen kei-
ne ausreichende Verformungsbestandigkeit aufwiesen, wurden
die angrenzenden Pflastersteine durch die einwirkenden Schub-
krafte verschoben, wobei Abrisse im Fugenmortel entstanden.

Dehnfugen mussen ausreichend verformbar sein, damit sie
die z.B. durch Temperatureinfllsse in der Pflasterdecke entste-
henden Verformungen aufnehmen kénnen. Gleichzeitig mussen
sie aber auch die Funktion einer »Rlckenstitze« fur die Pflaster-
belage Ubernehmen und aus diesem Grund auch eine ausrei-
chende »lLagestabilitdt« aufweisen. Die Dehnfugen mussen
demnach sowohl druckstabil als auch ausreichend verformbar
sein. Weiterhin mussen sich die Dehnfugen nach der Beanspru-
chung der Pflasterdecke wieder zuriickstellen. Erfullen Dehnfugen
diese Anforderungen nicht, dann kénnen massive Abrisse im Be-
reich der Mortelfu-
gen entstehen.

3 Ausblick

Im ersten Teil der Ar-
tikelserie zur gebun-
denen Bauweise
wurde Uber Anforde-
rungen an Fugen-
und Bettungsmortel
sowie Uber die Ursa-
che fur die Bildung
von Rissen in gebun-
denen  Pflasterde-
cken berichtet. Im
zweiten Teil der Arti-
kelserie werden Ursachen fur das Auswittern der Fugenmaterialien
sowie fur Schaden an Entwasserungsrinnen und Einfassungen vor-
gestellt werden. AbschlieBend wird Uber die Probleme beim Nach-
weis der Eigenschaften von Bauwerksproben berichtet werden.
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Schaden an Flachenbefestigungen sind haufig Anlass fiir Reklamationen. Der Autor erklart die Entste-
hung dieser Schaden und vermittelt das Fachwissen zur Bewertung. Der Leser findet in beiden Bénden
Argumentationshilfen fiir den Reklamationsfall und Hinweise zur Schadensvermeidung. Bewertungshil-
fen in Form Ubersichtlicher Checklisten machen die Biicher zu wertvollen Hilfsmitteln fir Sachverstén-
dige, aber auch fiir Ausfiihrende, Planer und Eigentiimer hochwertiger Pflasterdecken.
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