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Karl-Uwe Vo3

atte der Fachunternehmer

das erkennen miissen?

Immer wieder zeigen richterliche Entscheidungen im Rah-
men von Rechtsstreitigkeiten, dass Juristen und technisch
ausgebildete Ingenieure und Sachversténdige eine unter-
schiedliche Sichtweise lber die Bedeutung der Inhalte von
Technischen Regelwerken besitzen.

Allgemein ist festzustellen, dass in den Technischen Regelwer-
ken im Normalfall Bauweisen beschrieben sind, die das allge-
mein eingeflhrte und bewahrte Fachwissen darstellen und auf
Basis langjahriger Erfahrungen entwickelt worden sind.

Aus Sicht technisch ausgebildeter Ingenieure und Sachver-
standiger stellen Technische Regelwerke (und hierzu gehéren
auch die »Allgemein anerkannten Regeln der Technik«) aber kei-
ne abschlieBende Aufzéhlung der sachgerechten oder denk-
baren Bauweisen dar. So sind durchaus auch Bauweisen be-
kannt, die technisch sinnvoll, fachgerecht und auch umsetzbar
sind, die aber nicht im Technischen Regelwerk beschrieben sind.

Diese Denkweise unterscheidet sich im Regelfall erheblich von
der formalen und theoretischen Denkweise von Juristen. So ver-
weisen Juristen bei Streitigkeiten haufig darauf, dass eine Abwei-
chung von den Inhalten der »Allgemein anerkannten Regeln der
Technik« eine Abweichung vom Bausoll darstellt. In der Schluss-
folgerung kommen diese Juristen dann zur Einschatzung, dass
allein die Abweichung vom Technischen Regelwerk einen Mangel
darstellt, und zwar unabhangig davon, ob daraus ein erhohtes
Schadensrisiko resultiert (sog. »Mangel ohne Schaden«).

Sachverstandige sollten sich im Sinne der technisch richtigen
Bewertung im Rahmen der Gutachtenerstattung im Gegensatz
zu dieser sehr formalen, eher praxisfernen und aus technischer
Sicht nicht selten zweifelhaften Betrachtung zunachst Gedan-
ken darlber machen, ob sich die Abweichung vom Technischen
Regelwerk negativ auf die Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftig-
keit oder Optik der Flache auswirkt.

In ahnlicher Weise werden nicht selten Urteile vor Gericht ge-
sprochen, die gegen das Rechtsempfinden fachlich ausgebil-
deter Sachverstandiger stehen, aber durch die formale Herange-
hensweise der Rechtsprechung abgedeckt sind. Von einem sol-
chen Fall soll nachfolgend berichtet werden.

Fallbeispiel: Sachverhalt

Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um einen neu errich-
teten Lebensmittelmarkt, in dem laut Leistungsverzeichnis ein
Ruttelboden mit nachfolgenden Eigenschaften eingebaut wer-
den sollte:
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= Der Rittelboden sollte auf Trennschicht eingebracht werden;
= die Nenndicke des Bettungsmortels sollte 60 mm betragen
und der Estrich die Anforderungen an die Guteklasse C 16,
F 3 (abgeleitet aus der Estrichnorm DIN 18 560) erfllen.
Der Bauherr schaltete nach der Fertigstellung des Ruttelbodens
ein Biro ein, das zu dem Ergebnis kam, dass der seitens eines
Transportbetonwerks gelieferte und durch den Bauunternehmer
eingebrachte Bettungsmortel keine ausreichende Qualitat auf-
wies und die Tragféhigkeit der Ruttelbodenkonstruktion nicht
gegeben sei. Im Rahmen weitergehender Untersuchungen in
der MPVA Neuwied GmbH ergaben sich die nachfolgenden Er-
kenntnisse zur Ausfihrung des Ruttelbodens:
= Die Ausbauproben aus dem Ruttelboden wiesen eine Dicke
von 55,7mm bis 63,0mm bei einer mittleren Dicke von
60mm auf;
= an den Prufkérpern, die aus den Ausbauproben des Bet-
tungsmortels herausgearbeitet wurden, ergaben sich mittlere
Biegezugfestigkeiten von 1,0 N/mm?, 1,17 N/mm? und 1,1
N/mm?. Somit war festzustellen, dass der Bettungsmortel die
Anforderungen der AKQR-Richtlinie an die Biegezugfestig-
keitsklasse F3 nicht erfillte;

K Abb. 1 a+b: Zementlinsen
im Bettungsmortel des Riit-
telbodens
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= darlber hinaus wurden weitere Prifkoérper aus den Ausbau-
proben herausgeschnitten und inkl. der aufsitzenden kera-
mischen Platten auf deren Biegezugfestigkeit geprift. An
diesen Prufkorpern wurden Biegezugfestigkeiten von 1,6 N/
mm?, 1,7 N/mm? und 1,5 N/mm? bei Konstruktionsdicken
(Bettungsmortel inkl. keramischer Platte) von 77,0 mm, 69,6
mm und 77,6 mm ermittelt.

Anmerkung: Bei Ansatz der gesamten Aufbaudicke inkl. der aufsit-
zenden Keramik und der an diesem System vorgefundenen Biegezug-
festigkeiten wies der Riittelboden eine ausreichende Tragfahigkeit auf.

Bei der detaillierten Ansprache der Proben im Labor zeigte
sich, dass der Bettungsmortel eine Vielzahl an sog. Zementlinsen
enthielt (siehe Abb. 1), die ursachlich fur die geringe Biegezug-
festigkeit des Bettungsmortels waren.

Anmerkung: Bei Zementlinsen handelt es sich um Aggregate aus Ze-
mentstein und Gesteinskdrnung oder aus reinem Zementstein. Derar-
tige Zementlinsen entstehen Ublicherweise, z.B. beim Anmischen sehr
trockener, zementarer Mischungen (z.B. in erdfeuchter Konsistenz her-
gestellter Estriche), oder wenn diese Mischungen im Transportbeton-
fahrzeug bei drehender Trommel zur Baustelle transportiert werden.

Hierbei kann es passieren, dass sich der nicht ausreichend mit Was-
ser aufgeschlossene Zement an die feuchte Gesteinskornung anlagert
und sog. »Zementlinsen« (&hnlich der Herstellung von Schneemén-
nern) bildet.

Die Entstehung einer Vielzahl von Zementlinsen hat zur Fol-
ge, dass der Bindemittelmatrix des Bettungsmortels erhebliche
Mengen an Zement entzogen wurden, die in dieser Form nicht
zur Festigkeitsentwicklung des Bettungsmortels beitragen konn-
ten. Der in den Zementlinsen enthaltene Zement ist im Sinne der
Festigkeitsentwicklung des Bettungsmortels als Gesteinskor-
nung und nicht als Bindemittel (dhnlich einem rezyklierten Ge-
steinskorn) zu betrachten.

Weitergehende Laboruntersuchungen zeigten, dass ca. die
Halfte des Zementes des Bettungsmortels in einem exempla-
rischen Fall in den Zementlinsen gebunden war (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Zementgehalt des Bettungsmortels

Gehalte [kg/m?]

Zement Gesteinskérnung

340
Zementanteil im (inkl. Zement- 1485
Unter- Bettungsmortel anteil der '
suchungs- Zementlinsen)
robe i
p Zementa.ntell der 1667
Zementlinsen als 158 ] .
. (inkl. Zementlinsen)
Gesteinskdrnung

Der aufgrund der Zementlinsenbildung deutlich reduzierte
Anteil an »wirksamem Zement« fUhrt zu einer erheblichen Re-
duzierung der Druck- und Biegezugfestigkeit des Bettungsmor-
tels. Neben den reduzierten Druck- und Biegezugfestigkeiten
des Bettungsmortels wird aufgrund der im Bettungsmortel feh-
lenden Zementleimmenge auch die erreichbare Verbundfestig-
keit zwischen den keramischen Fliesen und dem Bettungsmortel
deutlich reduziert. Die nachfolgende Abb. 3 zeigt exemplarisch
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Abb. 2: Aus dem
Bettungsmortel separierte
Zementlinsen
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Abb. 3: Reduzierte Verdichtbarkeit des Bettungsmortels aufgrund einer zu gerin-
gen Menge an Zementleim

die schlechte Verdichtbarkeit eines Bettungsmértels aufgrund zu
geringer Zementleimmengen.

Bewertung der Riittelbodenkonstruktion des
Objektes

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Laboruntersuchungen zei-
gen, dass kein bestellungskonformer Ruttelboden ausgefihrt
wurde. Aus technischer Sicht ist hierfir der Lieferant des Bet-
tungsmortels verantwortlich, der nicht in der Lage war, den zur
Herstellung des Bettungsmortels eingesetzten Zement vollstan-
dig aufzuschlieBen. Der Bauherr forderte, ohne weitere Untersu-
chungen zum Nachweis der Tragfahigkeit der Konstruktion
durchfihren zu lassen, den vollstandigen Ruckbau des Ruttelbo-
dens. Der Bauunternehmer akzeptierte die Forderung des Riick-
baus, in der Folge kam es zu einem Rechtsstreit zwischen dem
Bauunternehmer und dem Lieferanten des Bettungsmortels.

Juristische Bewertung

Im Rahmen des Rechtsstreits wurde seitens des Mortelliefe-
ranten ausgefihrt, dass er die Rezeptvorgaben an die Herstel-
lung des Bettungsmortels eingehalten und somit im Vertragsver-
haltnis zum Bauunternehmer bestellungskonform geliefert hat.
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Anmerkung: Vom Bauunternehmer wurde die Zusammensetzung des
Bettungsmortels tatsachlich nicht reklamiert. Vielmehr wurde von ihm
beanstandet, dass der Zement nicht vollstandig und gleichmaBig auf-
geschlossen wurde. Der vorliegende Schaden sei somit auf einen
»Mischfehler« zuriickzufiihren. Da sowoh| der Misch- als auch der
Transportprozess in den Verantwortungsbereich des Transportbeton-
werks falle, sei dieses aus technischer Sicht somit flir den Schaden ver-
antwortlich.

Das Gericht entschied im Ergebnis, dass zwar der Mortelliefe-
rant verantwortlich ftr den Schaden sei, dass aber der Bauunter-
nehmer seiner Uberwachungs- und Untersuchungspflicht' nicht
in ausreichendem MaBe nachgekommen sei und dass die Fehl-
lieferung genau aus diesem Grunde nicht erkannt wurde. Weiter
fUhrte das Gericht aus, dass der Fehler friihzeitig hatte auffallen
mussen, wenn der Bauunternehmer seiner Prifpflicht nachge-
kommen ware. Das Gericht verurteilte den Bauunternehmer zur
vollstandigen Ubernahme der Sanierungskosten.

Einem Techniker stellt sich die Frage, ob es angemessen ist,
dass der Bauunternehmer die vollen Kosten zu bernehmen hat,
obwohl unstrittig ist, dass der Schaden ursachlich auf den Mor-
tellieferanten zurtickzuftihren ist.

Weiterhin stellt sich die Frage, ob nicht auch der Mortelliefe-
rant eine Prifpflicht hat, der er im vorliegenden Fall nicht nach-
gekommen ist. Dariiber hinaus hat der Mortellieferant keinerlei
MaBnahmen zur Erkennung bzw. Vermeidung des Mischfehlers
ergriffen, obwohl ihm dieses Problem nach eigener Darstellung
im Schriftwechsel hinldnglich bekannt war. Der Mortellieferant
hat den Schaden demnach bewusst in Kauf genommen.

AbschlieBend ist aus technischer Sicht auch zu bedenken,
dass Zementlinsen im Rahmen der Einbringung des Bettungs-
mortels (sofern diese nicht deutlich groBer als das erwartete
GroBtkorn der Gesteinskérnung sind) nicht einfach zu erkennen
sind. Der Richter erwartete im vorliegenden Fall, dass der Bauun-
ternehmer seine Mitarbeiter soweit hatte schulen mussen, dass
die Mitarbeiter die Zementlinsen hatten erkennen kénnen.

Zusammenfassung

Der beschriebene Streitfall zeigt, welch herausragende Bedeu-
tung eine sachgerechte Annahmeprifung der gelieferten Mate-
rialien auf der Baustelle haben kann. So hatte der Bauunterneh-
mer aufgrund der juristischen Bewertung im dargestellten Fall
die gesamten Kosten des Rechtsstreits sowie der Mangelbeseiti-
gungskosten zu tragen, obwohl der Materiallieferant (trotz
Kenntnis der Zusammenhange) zum einen verantwortlich fur die
fehlerhafte Mischung des Mértels war und dartber hinaus kei-
nerlei MaBnahmen zur Vermeidung des Schadens oder zur Pri-
fung des gelieferten Materials ergriffen hat.

Im vorliegenden Fall hatte der Fachunternehmer demnach
nach juristischer Auslegung erkennen mussen, dass ein fehler-
haftes Produkt geliefert wurde. Der Lieferant musste dies offen-
sichtlich wohl nicht!

1 Vgl. zur Untersuchungs- und Riigepflicht bei Werklieferungsvertrag iiber

Mortel bereits OLG Dresden, Urteil vom 7.10.1999, Az. 7 U 1972/99. IBR
2000, 228 mit Anm. Grau.
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Normen- und Literaturhinweise

DIN EN 13 813:2003-01 Estrichmértel, Estrichmassen und Estriche —
Estrichmortel und Estrichmassen — Eigenschaften und Anforderun-
gen;

DIN 18 560-1: 2015-11 Estriche im Bauwesen — Begriffe, Allgemeine
Anforderungen — Teil 1: Priifung;

DIN 18 560-4: 2012-06 Estriche im Bauwesen — Teil 4: Estriche auf
Tennschicht;

AKQR-Richtlinie: 2015-01: Richtlinie fiir die Herstellung keramischer
Bodenbelage im Riittelverfahren des Arbeitskreises Qualitétssiche-
rung Riittelbelage;

KKS-Richtlinie: 2014-06: Verlegerichtlinie zur die Herstellung kera-
mischer Riittel-Systembdden (KKS-Richtlinie) des Kompetenzkreises
keramische Systemboden;

ZDB-Merkblatt: 2002-06: Hoch belastete Belage — Mechanisch hoch
belastbare keramische Bodenbeldge des Fachverbandes des deut-
schen Fliesengewerbes;

ZDB-Richtlinie: 1998-05: Hohendifferenzen in Keramischen-, Beton-
werkstein- und Natursteinbekleidungen und Beldgen des Fachver-
bandes des deutschen Fliesengewerbes;

ZDB-Merkblatt: 2002-06: Hoch belastete Belage — Mechanisch hoch
belastbare keramische Bodenbeldge des Fachverbandes des deut-
schen Fliesengewerbes;

VoB, Karl-Uwe: Belage fiir hohe Beanspruchungen, Teil 1. In: Fliesen
und Platten (April 2013); Teil 2. In: Fliesen und Platten (Mai 2013);
Teil 3. In: Fliesen und Platten (Juni 2013).
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